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Pemotretan/Pemeriksaan Benda Uji (contoh) dengan SEM

Sumber : Laboratorium Geologi Bandung, 2007







Pemotretan/pengamatan
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�





�





Diberi lapisan tipis (coating) Gold-Paladium 








�





Dibersihkan dengan handblower





�





�





Dikeringkan dengan hotplate





Ditempel di spaciemen holder





Preparasi sampel





�





Benda uji ACP





�





Publikasi





Pemotretan





Pengamatan/Penelitian Image pada layar  SEM





Contoh dimasukkan ke dalam specimen-chamber





Diberi lapisan tipis (coating) Gold-Paladium  (Ion sputter JFC-1100)





Dibersihkan dengan Handblower





Dikeringkan dengan Hot plate (± 30ºC)





Ditempel pada specimen holder (Dotite, double sticky tape)





Benda uji/contoh  (mikrofil, batuan, mineral, dll.)









